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GEPAS

INFORMAZIONI GENERALI

Produttore: GE.PA.S. srl — Generali Pavimentazioni Stradali

Sede Legale: Via di Fioranello, 170/A — 00134 — Roma RM

Sede Impianto: Via di Fioranello, 170/A — 00134 - Roma RM

Nome Commerciale: BINDER 20

Designazione Miscela: AC 20 BIN 70/100

Impianto di Produzione: SIM CB 150 + SIMthesis

Norma di riferimento: UNI EN 13108:1 — Miscele bituminose - Specifiche del
materiale - Parte 1: Conglomerato bituminoso prodotto a
caldo

Utilizzo: Conglomerati bituminosi prodotti a caldo da utilizzare in

strade, aeroporti ed altre aree soggette a traffico.

MATERIALI COSTITUENTI

CERTIFICATI DI PRODUZIONE IN FABBRICA:

INERTI CALCAREL: NOMENTANA CAVE SRL (ALLEGATO N°1)
SO0.GE.MA. SRL (ALLEGATO N°2)
BITUME: IPLOM SPA (ALLEGATO N°3)
PROVE SU AGGREGATI:
AGGREGATO FINE 0/4 CALCAREO (ALLEGATO N°4)
AGGREGATO GROSSO0 4/12 CALCAREO (ALLEGATO N°5)
AGGREGATO GROSSO 10/24 CALCAREO (ALLEGATO N°6)
BITUME STRADALE 70/100 (ALLEGATO N°7)
GRANULATO DI CONGL. BIT. FINE 0/8 (ALLEGATO N°8)
FILLER DI RECUPERO INERTI (ALLEGATO N°9)
Ge.Pa.S. Srl

Via di Fioranello 170/A 00134 Roma RM - Tel. 06/7 1355769 — 06/71350042 - P.I. 01498991007 - C.F. 06136710586
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GEPAS

TEMPERATURE
Temperatura Stoccaggio Bitume 145° - 155°
Temperatura Essiccazione Inerti 165° - 185°
Temperatura Miscela 140° - 180°

RACCOMANDAZIONI E POSA IN OPERA

Le raccomandazioni di seguito riportate permettono di utilizzare il materiale prodotto da GE.PA.S. Srl nel
migliore dei modi. Le informazioni sulle caratteristiche dei nostri prodotti, pur riflettendo le piu recenti
conoscenze tecnologiche, non possono essere considerate garanzia del risultato finale, non essendo le
condizioni di impiego sotto il nostro diretto controllo. Compete pertanto all’utilizzatore finale verificare,
assumedosi la piena responsabilita, la compatibilita dei prodotti acquistati con I'impiego previsto e la loro
corretta posa in opera.

Il trasporto deve essere effettuato con mezzi efficienti, adeguati e con cassoni perfettamente puliti, evitando
di cospargere gli stessi con gasolio o solventi. E’ consigliato coprire il carico con idonei teli al fine di evitare
una perdita repentina di temperatura.

La superficie deve essere accuratamente pulita, asciutta e dovra essere trattata con opportuna mano di
ancoraggio costituita da emulsione bituminosa dosata in ragione di 0,5-1,0 kg/mq , con contenuto di bitume
residuo pari al 55%. La temperatura all'atto della stesa deve risultare non inferiore ai 140° C.

La compattazione del conglomerato &€ fondamentale per la buona riuscita della stesa. Per ottenere cio e
importante la scelta del rullo, li peso, ed i passaggi che lo stesso dovra effettuare sul conglomerato fino al
raggiungimento dell'addensamento massimo. Si consiglia di utilizzare rulli non inferiori alle 6 t. e di
sovrapporre per circa la meta della larghezza il passaggio precedente. Allo scopo di impedire la formazione di
impronte, i rulli non dovranno mai arrestarsi sullo strato ancora caldo.
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~(GEPAS:

ALLEGATO N°1

ORGANISMO NOTIFICATO N, 1982

ABICert S.a.s. di Bianco Anfonio & C.
e r Sede Legale: Via Roma 112 - 66010 Miglianico (CH)
Sede operativa: Zona Industriale Cucullo - 66026 Orlona (CH)

b : : £ 1.085 903 93 30 Fax 085 903 90
lente di certificazione i e g e
Internet www.abicertit E-mail info@abicert.it

CERTIFICATO DI CONFORMITA'
DEL CONTROLLO DELLA PRODUZIONE IN FABBRICA

N. 1982 - CPR - 871

In conformité al Regolamento 305/2011/EU del Parlamento Europeo e del Consiglio del 09 Marzo 2011
(Regolamento prodotti da costruzioni o CPR), questo certificato si applica ai prodotti da costruzione:

AGGREGATI NATURALI

come elencati nella/e pagina/e successiva/e di questo certificato,
fabbricati da:

NOMENTANA CAVE S.r.l.
Viale Palmiro Togliatti, 1520
00155 Roma (RM)
Tel. 0774 929027 / 0774 929155 Fax: 0774 929356

e fabbricati nello stabilimento di produzione:

Loc. Aleandri
67063 Oricola (AQ)

con materiale proveniente dalla cave:

Loc. Aleandri
67063 Oricola (AQ)

Questo certificato attesta che tutte le disposizioni riguardanti la valutazione e la verifica della costanza della
prestazione descritte nell'allegato ZA delle norme:

EN 12620:2002+A1:2008 EN 13043:2002/AC:2004
EN 13139:2002/AC:2004 EN 13242:2002+A1:2007 EN 13450:2002/AC:2004

nell'ambito del sistema 2+ sono applicati e che

il controllo della produzione in fabbrica soddisfa tutti i requisiti prescritti di cui sopra.

Questo certificato & stato emesso per la prima volta il 22,07.2008 (vigente la direttiva 89/106/CEE) e ha
validités sino a che i metodi di prova e/o i requisiti del controllo della produzione in fabbrica stabiliti nella norma
armonizzata (di cui sopra), utilizzati per valutare la prestazione delle caratteristiche dichiarate, non cambino, e i
prodotti e le condizioni di produzione nello stabilimento non subiscano modifiche significative.

Ortong, li 11.08.2017
Revisione n. 04
Sostituisce certificato n. 1982-CPR-871 rev. 03

Disposizioni nazionali applicabili al prodotto Pagina 1 di 2

D.M. 11 Aprile 2007 - D.M. 16 Novembre 2009
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- GEPAS

ORCGANISMO NOTIFICATO N. 1982

ABICerl S.a.s. di Bianco Antonio & C.

e r Sede Legale: Via Roma 112 - 66010 Miglianico (CH)

Sede operativa: Zona Industriale Cucullo - 66026 Ortona (CH)

Ienfe dl CerfIﬁCGZIone Tel. 085 ?03 9'3 30 F‘ax.085 903.90 7.7
Internet www.abicert.it E-mail info@abicert.it

CERTIFICATO DI CONFORMITA'
DEL CONTROLLO DELLA PRODUZIONE IN FABBRICA

N. 1982 - CPR - 871

Dettagli di designazione secondo norma
armonizzata
Descrizione del
s . d/D prodotto hEN
Designazione
[mm] Identificazione
commerciale o P o ~ o

N g © s 1

0 - o~ <

o~ ] ™ ) ™
Aggregato naturale fine §
(Eranturmato) 0/2 Sabbia 0/2 Ge85 - - Ge85 -
Aggregato naturale in
frazione unica 0/2 Sabbia 0/2 - Ge85 - - -
(frantumato)
Aggregato naturale .
[Franfumuto] 0/2 Sabbia 0/2 - - Cat.1 - -
Aggragato naturalefine | o, Jo 0/4 Ge85 : ’ Ge85 ;
(frantumato)
Aggregato naturale "
(frantumato) 0/4 Sabbia 0/4 = - Cat.1 = %
Aggregato naturale in
frazione unica 0/4 Sabbia 0/4 - Ga85 - - -
(frantumato)
Aggregato naturale T
grosso {frantumeto) 4/10 | Graniglia 4/8 Gc 80/20 | Gc 85/35 - Gc 80/20 -
Aggregato naturale o
grosso (frantumato) 10/20 | Brecciolino 6/14 | Gc 80/20 | Gc 85/35 - Gc 80/20 -
Aggregato naturale s
gfasso {franturato) 10 /20 | Graniglia 12/20 | Gc 85/20 | Gc 85/35 - Gc 80/20 -
Aggregato naturale o
bfekso niito) 12/20 | Graniglia 12/24 | Gc 80/20 | Gc 85/35 « Gc80/20 | -
Aggregato naturale -
B i Al 16 /32 | Graniglia 12/32 | Gc 80/20 | G 85/35 . Gc80/20 | -
Aggregato naturale in
frazione unica 0/32 | Mistone - - - Ga 85 -
(frantumato)
Aggregato naturale 31,5 / 50 | Ballast Calcareo - - - - Cat.A
grosso (frantumato)

Ortona, i 11,08.2017
Revisione n. 04
Sostituisce certificato n. 1982-CPR-871 rev. 03

Disposizioni nazionali applicabili al prodotto

D.M. 11 Aprile 2007 - D.M. 16 Novemlsre 2009

Pagina 2 di 2

Ge.Pa.S. Srl
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- GEPAN:

ALLEGATO N° 2

ORGANISMO NOTIFICATO N. 1982

ABICert S.a.s. di Bianco Antonio & C.
e r Sede Legale: Via Roma 112 - 66010 Miglianico (CH)
Sede operativa: Zona Industriale Cucullo - 66026 Ortona (CH)

P : H H 1. 085 903 93 Fax O
lente di certificazione e
Internet www.abicert.it E-mail info@abicert.it

CERTIFICATO DI CONFORMITA'
DEL CONTROLLO DELLA PRODUZIONE IN FABBRICA

N. 1982 - CPR - 1407

In conformita al Regolamento 305/2011/EU del Parlamento Europeo e del Consiglio del 09 Marzo 2011
(Regolamento prodotti da costruzioni o CPR), questo certificato si applica ai prodotti da costruzione:

AGGREGATI NATURALI

come elencati nella/e pagina/e successiva/e di questo certificato,
fabbricati da:

SO.GE.MA. Societa Generale di Macinazione S.r.l.
Viale Palmiro Togliatti, 1520
00155 Roma (RM)
Tel. 0774 929027 / 0774 929155 Fax: 0774 929356

e fabbricati nello stabilimento di produzione:

Via Tiburtina Valeria Km 64,00
00020 Riofreddo (RM)

con materiale proveniente dalla cava:

Loc. Pannicari - 00020 Riofreddo (RM)
Loc. Colle Orsini - 00020 Riofreddo (RM)

Questo certificato attesta che tutte le disposizioni riguardanti la valutazione e la verifica della costanza della
prestazione descritte nell'allegato ZA della norme:

EN 12620:2002+A1:2008 EN 13043:2002/AC:2004 EN 13139:2002/AC:2004
EN 13242:2002+A1:2007 EN 13450:2002/AC:2004 EN 13383-1:2002/AC:2004

nell'ambito del sistema 2+ sono applicati e che

il controllo della produzione in fabbrica soddisfa tutti i requisiti prescritti di cui sopra.

Questo certificato & stato emesso per la prima volta il 22.07.2008 (vigente la direttiva 89/106/CEE) e ha
validita sino a che i metodi di prova e/o i requisiti del controllo della produzione in fabbrica stabiliti nella norma
armonizzata (di cui sopra), utilizzati per valutare la prestazione delle caratteristiche dichiarate, non cambino, e i
prodotti e le condizioni di produzione nello stabilimento non subiscano modifiche significative.

Ortong, li 10.11.2020

Revisione n. 00

Sostituisce certificato n. 1982-CPR-107 rev. 04
Disposizioni nazionali applicabili al prodotto Pagina 1 di 3
D.M. 11 Aprile 2007 - D.M. 16 Novembre 2009

Ge.Pa.S. Srl
Via di Fioranello 170/A 00134 Roma RM - Tel. 06/7 1355769 — 06/71350042 - P.I. 01498991007 - C.F. 06136710586
www.gepas.eu — info@gepas.eu — gepas@arubapec.it
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GEPAS

ORGANISMO NOTIFICATO N. 1982

ABICert S.a.s. di Bianco Antonio & C.

Sede Legale: Via Roma 112 - 66010 Miglianico (CH)
Sede operativa: Zona Industriale Cucullo - 66026 Ortona (CH)
Tel. 085 903 93 30 Fax 085 903 90 77
Internet www.abicert.it E-mail info@abicert.it

CERTIFICATO DI CONFORMITA'

DEL CONTROLLO DELLA PRODUZIONE IN FABBRICA

N. 1982 - CPR - 1407

Dettagli di designazione secondo norma armonizzata
Descrizione del
" . prodotto HERl
Designazione d/D [mm]
Identificazione —
commerciale o & o ~ o pre
™ > 1} ™ < n 0
o o - ™ < ™
o~ @ © ™ © ™
Aggregato naturale )
fine (franfumato) 0/4 Sabbia 0/4 Gr85 - - Gr85 - -
Aggregato naturale _
Dt 0/4 Sabbia 0/4 - - Cat.2 - - -
Aggregato naturale in
frazione unica 0/4 Sabbia 0/4 - Ga85 - - - -
(frantumato)
Aggregato naturale )
Hia Rremiumalo) 0/4 Sabbia lavata 0/4 Gr85 - Ge85 - -
i el ey 0/4 | SabbialavataO/4 | - - lcaz2| - " |
(frantumato)
Aggregato naturale in
frazione unica 0/4 Sabbia lavata 0/4 - Ga85 - - - -
(frantumato)
Aggregato naturale in -
frazione unica 2/g | Sraniglialavata | o 85100 - - 1 6Gc80/20i - =
3/5
(frantumato)
Aggregato naturale g
grosso (frantumato) 4/10 Graniglia 4/8 Gc 80/20 | Gc 85/35 - Gc 80/20 - -
Aggregato naturale 3 ot
ureesw Hirailostiol 4/12 Graniglia 4/12 Gc 90/15 | Gc 85/35 - Gc 80/20 - -
Aggregato naturale 8/16 Pietrisco 8/16 Gc 80/20 | Gc 85/35 _ Gc 80/20 _ .
grosso (frantumato) lavato
dgragatp haturale 10/20 | Breccino 6/14 Gc80/20 | Gc85/35 | - | Gc80/201 - -
grosso (frantumato)
Aggregato naturale .
grossa [franfumato) 10/20 | Graniglia 12/20 Gc 85/20 | Gc 85/35 - Gc 80/20 - -
Aggregato naturale I
grosso (frantumato) 12/20 Graniglia 12/24 Gc 80/20 | Gc 85/35 - Gc 80/20 - -
Gtgnn; N 16.2020 Dotts ntonio Bianco
Revisione n. 00
Sostituisce certificato n. 1982-CPR-107 rev. 04 Direttore d e di Certificazione
Disposizioni nazionali applicabili al prodotto 'a("'\' Pagina 2 di 3
D.M. 11 Aprile 2007 - D.M. 16 Novembre 2009
Ge.Pa.S. Srl

Via di Fioranello 170/A 00134 Roma RM - Tel. 06/7 1355769 — 06/71350042 - P.I. 01498991007 - C.F. 06136710586
www.gepas.eu — info@gepas.eu — gepas@arubapec.it
Cap. Soc. 46.800,00 i.v. - C.C.I.A.A. 516449/83 - Iscrizione Tribunale 4895/83
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ORGANISMO NOTIFICATO N. 1982

ABICert S.a.s. di Bianco Antonio & C.
e r Sede Legale: Via Roma 112 - 66010 Miglianico (CH)
Sede operativa: Zona Industriale Cucullo - 66026 Ortona (CH)

. . . . 4 F
lente di cerfificazione B oo e
Internet www.abicert.it E-mail info@abicert.it

CERTIFICATO DI CONFORMITA'
DEL CONTROLLO DELLA PRODUZIONE IN FABBRICA

N. 1982 - CPR - 1407

Dettagli di designazione secondo norma armonizzata
Descrizi del
escrizione del hEN
. . prodotto
Designazione d/D [mm] =
Identificazione _
commerciale o o o ~ o o
I < ™ < 10 o
0 o - N < ™
~ ® ™ ™ ™ ™
i R
Aggregato naturale 16 /32 Pietrisco 16/32 Gc 80/20 | Gc85/35 - | Gc80/20 B _
grosso (frantumato) lavato
Ballast 31,5/ 50 | Ballast - - - - Cat.A -
Aggregato naturale Pietrame per
grosso (frantumato) 90 / 250 gabbioni - - - = = CPsop2so
Ortong, i 10.11.2020 Dottdn RO —
Revisione n, 00
Sostituisce certificato n. 1982-CPR-107 rev. 04 Direttore delfEntl di Certificazione
Disposizioni nazionali applicabili al prodotto m&.a Pagina 3 di 3

D.M. 11 Aprile 2007 - D.M. 16 Novembre 2009

Ge.Pa.S. Srl
Via di Fioranello 170/A 00134 Roma RM - Tel. 06/7 1355769 — 06/71350042 - P.I. 01498991007 - C.F. 06136710586
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- GEPAS

ALLEGATO N° 3

DNV-GL

CERTIFICATO DI CONFORMITA
DEL CONTROLLO DELLA
PRODUZIONE IN FABBRICA

Certificato No.: Data prima emissione:
0456-CPR-02594 Rev. 0.0 01 Lughio, 2019

Il presente Certificato & costituito da 1 pagina

In conformita al Regolamento 305/2011/EU del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011
(Regolamento per le Costruzioni o CPR), questo Certificato si applica ai prodotti da costruzione

Bitumi per applicazioni stradali

fabbricati da o per

IPLOM S.p.A.

Via Carlo Navone 3b - 16012 Busalla (GE) - Italia

e fabbricati nello stabilimento di produzione

IPLOM S.p.A.

Via Carlo Navone 3b - 16012 Busalla (GE) - Italia

Questo Certificato attesta che tutte le disposizioni riguardanti la valutazione della costanza della
prestazione e le prestazioni descritte nell’Allegato ZA della norma

EN 12591:2009

nell'ambito del sistema 2+ sono applicate e che il controllo di produzione in fabbrica soddisfa tutti i
requisiti prescritti sopra elencati.

Questo Certificato rimane valido sino a che i metodi di prova e/o i requisiti di controllo della produzione
in fabbrica stabiliti nella norma armonizzata, utilizzati per valutare la prestazione delle caratteristiche
dichiarate, non cambino, e i prodotti e le condizioni di produzione nello stabilimento non subiscano
modifiche significative.

Luogo e Data: Per I'Drganismo Notificato 0456:
Vimercate (MB), 01 Luglio, 2019 DNV GL Business Assurance Italia Sl
n
L‘;Lﬂ wlE LA
Nicola Privato

Management Representative

La valldits cel presente Certificato & subordinata al rspetto delie condlzionl contenute nel Contratto & Certificazions/
Lack of fulfiment of conditions as set out In the Centification Agreamant may render this Certificate imvalid.

DNV GL Business Assurance Itala S.r.l. Via Enargy Park, 14, 20871 Vimercate (MB), Ttaly. Tel: 039 63 99 905, www. dnvwd IV Dusinessassunancs

Ge.Pa.S. Srl
Via di Fioranello 170/A 00134 Roma RM - Tel. 06/7 1355769 — 06/71350042 - P.I. 01498991007 - C.F. 06136710586
www.gepas.eu — info@gepas.eu — gepas@arubapec.it
Cap. Soc. 46.800,00 i.v. - C.C.I.A.A. 516449/83 - Iscrizione Tribunale 4895/83



- GEPAY:

ALLEGATO N° 4

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
Al sensi del Regolamento 305/2011 come modificato dal Regolamento n® 574/2014

DoP/01

1. Codice identificativo unico del prodotto - tipo

2. Usi previsti;

3. Fabbricante:

4. Mandatario
5. Sistema di VWCP:
6. Norma Armonizzata:

Organismo notificato:
7. Prestazione dichiarata:

0/4 sabbia naturale di frantumazione

Aggregato di natura carbonatica calcarea per il confezionamento di
calcestruzzo, per il confezionamento delle malte, per il
confezionamento di conglomerat! bituminosi, per Fimpiego in opere
di ingegneria civile e nella costruzione di strade

NOMENTANA CAVE SRL

Sede Legale, in Viale Palmiro Togliatti, 1520 - 00155 Roma

Sede Operativa, in Via Aringo, 2 - Loc. Aleandri - Oricola (AQ)

Non applicabile

Sisterna 2+

UNI EN 12620:2008, UNI EN 13139:2004, UNI EN 13043:2004, UNI EN
13242:2007

ABI Cert Sas. N. 1982

Certificato N. 1982 ~ CPR ~ 871 rev. 4 del 11.08.2017

CARATTERISTICHE ESSENZIALI PRESTAZIONE SPECIFICA TECNICA ARMONIZZATA
Designazione Aggregato sabbia Gf85 UNI EN 13242:2007, UNI EN 12620:2008
Aggregato sabbia GaBS | UNIEN 13043:2004
Aggregato sabbia CAT.1 | UNI EN 13135:2004
Granulometria 0/4 UNI EN 13242:2007, UNI EN 12620:2008
UNI EN 13043:2004, UNI EN 13139:2004
Affinita bitume 84,40% UNI EN 13043:2004
Massa volumica dei granuli 2,62 gr/cme UNI EN 13242:2007, UNI EN 12620:2008
UNI EN 13043:2004, UNI EN 13139:2004
Assorbimento di acqua 148% UNI EN 13242:2007, UNI EN 12620:2008, UNI EN 13139:2004
WA232 UNI EN 13043:2004
Contenuto di sostanze leggere 0,50 UNI EN 12620:2008
Contenuto dei fini F3 UNI EN 13242:2007, UNI EN 12620:2008
UNI EN 13043:2004, UNI EN 131392004
Qualith dei fini MBf 10 UNI EN 13242:2007, UNI EN 13043:2004, UNI EN 13139:2004
Equivalente in sabbia SE 74% UNI EN 13242:2007, UNI EN 13043:2004, UNI EN 13139:2004
Cloruti 0,0118% UNI EN 12620:2008, UNI EN 13139:2004
Solfati solubili il acido AS 0.2 UNI EN 13242:2007, UNI EN 12620:2008, UNI EN 13139:2004
Zolfo totale S1 UNI EN 13242:2007, UNI EN 12620:2008, UNI EN 13139:2004
Componenti che alterano la velocita di | assenti UNI EN 13242:2007
presa e di indur. miscele legate con
leganti idraulio
Componenti che alterano la velocitd di | assenti UNIEN 13139:2004
presa ¢ di indurimento della Maita
Componenti che alteranc la velocita di | assenti UNI EN 12620:2008
presa e di indurimento del calcestruzzo
Ritira per essiccamento (S) 0,008% UNI EN 12620:2008
Sostanze pericolose assent| UNI EN 13242:2007, UNI EN 12620:2008
UNI EN 13043:2004, UNI EN 13135:2004
Reattivita alcali-silice RALEP,;BM o, UNIEN 12620:2008, UNIEN 13139:2004
Carbonato di calcio CCs0 UNI EN 13043:2004

8. Documentazione tecnica appropriata efo documentazione tecnica specificata: non applicabile

La prestazione del prodotto sopra identificato & conforme ail'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente
dichiarazione di responsabilita viene emessa, in conformita al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola
responsabilita del fabbricante sopraindicato.

Firmato a nome ¢ per conto di:
Luogo e data del risscio:

12 Gennaio 2022

Firma

Ge.Pa.S. Srl

Via di Fioranello 170/A 00134 Roma RM - Tel. 06/7 1355769 — 06/71350042 - P.I. 01498991007 - C.F. 06136710586
www.gepas.eu — info@gepas.eu — gepas@arubapec.it
Cap. Soc. 46.800,00 i.v. - C.C.I.A.A. 516449/83 - Iscrizione Tribunale 4895/83




- GEPAY:

ALLEGATO N° 5

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
Al sensi del Regolamento 305/2011 come modificato dal Regolamento n* 574/2014

MI

1. Codice identificative unico del prodotto - tipo:

2. Usi previsti:

3. Fabbricante:

4. Mandatario:
5. Sistema di VVCP:
6. Norma Armonizzata:

Organismo notificato:
7. Prestazione dichiarata:

4/12 graniglia

Aggregato di natura carbonatica calcarea, costituito da clasti calcarel
di colore grigio scuro e beige avana per Il confezionamento di
calcestruzzo, per opere di ingegneria civile e opere stradali e per
conglomerati bituminosi

SO.GE.MA. SRL

Sede Legale, in Viale Palmiro Togliatti, 1520 - 00155 Roma

Sede Operativa, in Via Tiburtina Valeria km. 64,000 - Loc. “Le Plane”
- 00020 Riofreddo (RM)

Non applicabile

Sistema 2+

UNI EN 12620:2008, UNI EN 13242:2007, UNI EN 13043:2004

ABI Cert Sas. N, 1982

Certificato N. 1982 - CPR ~ 1407 rev.00 del 10.11.2020

CARATTERISTICHE ESSENZIALI | PRESTAZIONE SPECIFICA TECNICA ARMONIZZATA
Designazione Aggregato G¢80/20 UNI EN 13242:2007
| Aggregato Gc90/15 UNI EN 12620:2008
Aggregato Gc85/35 UNI EN 13043:2004
Granulometria 4/12 UNI EN 13242:2007, UNI EN 12620:2008, UNI EN 13043:2004
Affinita agg /bitume 85,10% UNI EN 13043:2004
Indice di applattimento FL15 UNIEN 13242:2007, UNI EN 12620:2008, UNI EN 13043:2004
Forma dell'aggregato grosso $i 15 UNI EN 13242:2007, UNI EN 12620:2008, UNI EN 13043:2004
Massa volumica dei granuli 2,58 gr/eme UNIEN 13242:2007, UNI EN 12620:2008, UNI EN 13043:2004
Assorbimento di acqua 0,79% UNIEN 13242:2007, UNI EN 12620:2008,
WA 241 UNI EN 13043:2004
Contenuto dei finl F2 UNI EN 13242:2007
F1,5 UNI EN 12620:2008
F0,5 UNI EN 13043:2004
Qualita de fini Mbf10 UNI EN 13043:2004
Particelle frantumate C90/3 UNIEN 13242:2007
C€100/0 UNI EN 13043:2004, UNI EN 12620:2008
Los Angeles LA 20 UNI EN 13242:2007, UNI EN 12620:2008, UNI EN 13043:2004
Micro Deval Mde 20 UNI EN 13242:2007, UNI EN 12620:2008, UNI EN 13043:2004
Levigabilita VL 56 UNI EN 12620:2008
Psv 56 UNI EN 13043:2004
Abrasione AAV 20 UNI EN 12620:2008, UNI EN 13043:2004
Shock termico 1,10% UNI EN 13043:2004
| Cloruri 0,0070% UNI EN 13242:2007, UNI EN 12620:2008, UNI EN 13043:2004
Solfati solubili il acido AS 0.2 UNI EN 13242:2007, UNI EN 12620:2008
Zolfo totale $1 UNI EN 13242:2007, UNI EN 12620:2008
Ritiro per essiccamento (S) 0,008% UNI EN 13242:2007, UNI EN 12620:2008, UNI EN 13043:2004
Gelo e disgelo F2 UNI EN 13242:2007, UNI EN 12620:2008, UNI EN 13043:2004
Reattivita alcali-silice RAGEP 1 BM g, UNI EN 13242:2007, UNI EN 12620:2008, UNI EN 13043:2004
Carbonato di calcio ccs0 UNIEN 13043:2004 -
Contenuto di sostanze Ieuere 0,59 UNI EN 12620:2008
Sostanze pericolose assenti UNI EN 13242:2007, UNI EN 12620:2008, UNI EN 13043:2004

8. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specificata: non applicabile

La prestazione del prodotto sopea identificato @ conforme all'insieme delle prestazionl dichiarate. La presente dichlarazione di
responsabilita viene emessa, in conformita al regolamento (UE} n 305/2011, sotto la sola responsabiliti del fabbricante

sopraindicato.
Firmato a nome e per conto di:
LLOgo ¢ data del rilascia

12 Gennaio 2022

Firma

Ge.Pa.S. Srl

Via di Fioranello 170/A 00134 Roma RM - Tel. 06/71355769 - 06/71350042 - P.l. 01498991007 - C.F. 06136710586
www.gepas.eu — info@gepas.eu — gepas@arubapec.it
Cap. Soc. 46.800,00 i.v. - C.C.I.A.A. 516449/83 - Iscrizione Tribunale 4895/83
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GEPAS

ALLEGATO N° 6
DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
Al sensi del Regolamento 305/2011 come modificato dal Regolamento n* 574/2014
DoP/08
1. Codice identificativo unico del prodotto — tipo: 12/24 graniglia
2. Usi previsti: Aggregato di bonati ! per il confezionamento di

3, Fabbricante:

4. Mandatario:
5. Sistema di VWCP:
6. Norma Armonizzata:

Organismo notificato
7. Prestazione dichiarata:

calcestruzzo, per il conferionamento di conglomerati bituminosi, per
Fimplego In opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade

SO.GE.MA. SRL

Sede Legale, in Viale Palmiro Togliatti, 1520 - 00155 Roma
Sede Operativa, in Via Tiburtina Valeria km, 64,000 - Loc. “Le Plane”

- 00020 Riofreddo (RM)
Non applicabile
Sistema 2+

UNI EN 12620:2008, UNI EN 13043:2004, UNI EN 13242:2007

ABI Cert Sas. N. 1982

Certificato N. 1982 — CPR ~ 1407 rev.00 del 10.11.2020

CARATTERISTIONE ESSENDIALI PRESTAZIONE SPECIFICA TECNICA ARMONIZZATA
Designasione Agpregato granigha GeR0/20 | UNIEN 13242:2007, UNI EN 12620:2008
Aggregato granigha GeBS/35 | UNIEN 13043:2004
Granviometria 12/20 UNIEN 13242:2007, UNIEN 12620:2008
UNIEN 130432004
Affinita bitume 84.50% UNIEN 13043:2004
Massa volumica dei granull 1.64 grfeme UNTEN 13242:2007, UNIEN 12620:2008
UNIEN 13043:2004
Asscrbimento di acgua 0,96% UNIEN 13242:2007, USIEN 12620:2008
WA Ml UNIEN 13043:2004
Contenuto di sostanze loggore 0,56 LUNIEN 12620: 2008
Contenuto dei fimi ¥2 UNIEN 132£2:2007
s UNIEN 12620:2008
f05 UNI EN 13043:2004
Qualntd dei fini MBf 10 UNIEN 130432004
Percentuale & particelle rotte frantumate negli aggregati grossi C90/3 UNIEN 13242:2007
€ 100/0 UNI EN 13043:20048
Resi #lla framr 1A 20 UNIEN 13242:2007, UNI EN 126202008
UNI EN 13043 2008
Resistenza all'usura MDE 20 UNIEN 13242:2007, UNI EN 12620 2008
UNIEN 130432004
Resistonza a/la levigabilith VL 50 UNI EN 126202008
PSV 50 UNIEN 13043 2004
Resistenza #l'abrasions superticale AAV 20 UNIEN 12620-2008, UNI EN 13043 2004
allo shock termica 1,25% UNIEN 13043 2004
Clorurl 0,0088% UNI EN 126202008
Solfati solubsii || acido AS 0.2 UNIEN 13242-2007, UNI EN 12620 2008
Zotto totale s1 UNI EN 132422007, UNI EN 12620 2008
Scatanze percolose assents UNI EN 13242:2007, UNI EN 126202008, UNI EN 13043:2004
Componentl the alterano la velocitd di presa ¢ di indur. Miscele | assenti UNIEN 132422007
legate con leganti idraulici
Componenti che alterano & veloctd di press e di indurimente della | assenti UNIEN 13043:2004
Malta
Compaonenti che alterano 1a velocits di presa ¢ di indurimento del | assent! UNIEN 12620:2008
caleestruzio
Ritwa per sssiccamento (S) 0,008% UNEEN 12620:2008
Resistenza al cich gelo ¢ disgele 2 UNIEN 13242:2007, UNTEN 12620:2008
UNIEN 13043:2004
Reartrita alcali-silice RACEP DM o UNIEN 12620:2008
Indice di appiattimento Fl 15 UNIEN 13242:2007, UNIEN 12620:2008
UNIEN 13043:2006
Carbonato & caltio €30 UNIEN 13043:2004
Forma dellaggregato grosso 1S UNIEN 13242:2007, UNI EN 12620:2008
UNI EN 13043:2004

8, Docur tocnica iata e/o docy

ve tecnica specificata: non applicabile

La prestazione ded prodotto sopra identificato & conforme all'insieme delle prestazion dichiarate. La presente dichiarazione di responsabiini viene
emesss, in conformita al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto |a sols responsabilith del fabbricante sopraindicato,

Firmato a nome ¢ per conto di:
Luogo e data del rilascio:

12 Gennaio 2022

Firma

Ge.Pa.S. Srl

Via di Fioranello 170/A 00134 Roma RM - Tel. 06/7 1355769 — 06/71350042 - P.I. 01498991007 - C.F. 06136710586
www.gepas.eu — info@gepas.eu — gepas@arubapec.it
Cap. Soc. 46.800,00 i.v. - C.C.I.A.A. 516449/83 - Iscrizione Tribunale 4895/83



- GEPAS

ALLEGATO N° 7

& SRL

IPLOM

Dichiarazione di Prestazione 3
(ex art4-Regolamento Europso CPR 305/2011)

n:DoP 04CPR2022

1. Codice di identificaziorig unico del prodotto tipo:
Bituriie stradale

2. Elemento identificativo del prodotto

N Bitume 70/100
I lotto di produzione & indicato sui documenti che accompagnano la merce

3. Uso previsto del prodotto da costruzione in accordo alla specifica techica
armonizzata:

» Bitumi-per applicazioni stradali idonei
per Putilizzo nella castruzione e nella manutenziohe delle strade,
delle pavimentazionj aeroportuali e di altre aree pavimentate,

4. Nome, denominazione commerciale indirizzo: del fabbricante ai sensi
dell'art.11

Iplom Spa a socio unico
Via 'C.Navone 3/b
16012 Busalla (GE).

5. Sistema di valutaziohe e verifica delia costanza della prestazione cosi come

previsto dall'appendice ZA ddlla specifica tecnica di riferimento:
2+

6. DNV - Organismo notificato. n°0496 ha effetiuato lispezione iniziale daljo
stabilimento. di proguziene e del controlio di produzione in fabbrica, sorveglianza,
valutazione e verifica continua dél controlio della produzione in fabbrica.secondo i
sistema AVCF2+ ed ha rilasciato il certificato df ‘conformita del .conlrollo della
.produzione in fabbrica n°0496-CP R-0294

000000 LY. .
.

3 . 'ﬂamm&-@mmmu
‘R Xt - A -P, B8 A 1102
EA 265032 - R, o,.c.rwm:mno J::rawm fy:%w 4 &Gﬁm
nels = Teol. 010 6986597
e
Ge.Pa.S. Srl

- 710586
Via di Fioranello 170/A 00134 Roma RM - Tel. 06/71355769 — 06/71350042 - P.I. 01_498991007 C.F. 06136
www.gepas.eu — info@gepas.eu — gepas@arubapgc.lt
Cap. Soc. 46.800,00 i.v. - C.C.I.A.A. 516449/83 - Iscrizione Tribunale 4895/83



- GEPAN:

IPLOM

7. Prestazioni dichiarate

Prestazione ; . i
; . - Norme di -Specifica tecriica |

» Deacrizione Rrova e | e fferimerto | armonizzatar
Valore della penefrazione 0,1 mm 70-100° | UNIEN 1426
_P.uht’o di rammollimerito °C 43-51 UNI-EN 1427

Resistenza alfindurimento _ UNI EN 12607-1

Variazionhe della- massq (valorg % <08

assoluto) ] =

Penefrazione dopo Tindurimento % 246 UN! EN 1426 3 UNI EN
Variazione del punto di s <11 T UNIEN 1427 12891:2009
rammollimento ; ; Bitumi Per
Punto di infiammabilita °C i 2230 UNI EN I1S0-2592 Applicazioni
Solubilitd % 2990 | UNIEN %2592 Stradall
_Punto di rottura Fraas °C =10 UNI EN 12593 .

Dipendenza della cansistenza NPD

dalla temperatura: ’

Rilascio di sostanze pericolose NPD

regolamentate. ;

8. La prestazione del prodotto di cui. ai punti-1 e 2 & conforme alla préstazione
dichiarata di cui al'punto 7

Si rilascla la presente-dichiaraziorie di prestazione sotto la responsabilita esclusiva del
fabbricante di cui al punto 4.
Firmato & norne e per conto di:

Ing.Giovanni Ardossi
Direttore di Stabilimento:

Busalla, 07 Gennalo 2022

Ge.Pa.S. Srl
Via di Fioranello 170/A 00134 Roma RM - Tel. 06/71355769 — 06/71350042 - P.I. 01_498991007 - C.F. 06136710586
www.gepas.eu — info@gepas.eu — gepas@arubapec.it
Cap. Soc. 46.800,00 i.v. - C.C.I.A.A. 516449/83 - Iscrizione Tribunale 4895/83



~ (GEPAS:

ALLEGATO N° 8

ITALPROVE SRL
Localta San Licanteo Paccone, sno
54029 - Scignanc Dogll Alburni (SA)

Usaila Avtusiiada AZ uul Madilnaney l I n‘ DROVE
Ted. 320 GOESL06E - 333 9176001 ~ 333 4530330

info@italprove. - kaprove@pec.it Labaoratorio Prove Materiali da Costruzione
SETTORE AGGREGATI
REQUISITI GEOMETRICI - ANALISI GRANULOMETRICA (UNI EN 933/1)
Committente: GEPAS SRL
Via di Fioranello 170/A - Roma
Richiedente: Ing. Pasquale Spinelli
Oggetto: Analisi Granulometrica (Uni En 933/1)
Campione: Granulato di conglomerato bituminoso di recupero 0/8 - Lotto 01/2021

Prelievo campione:  N° 01 effettuato dal richiedente

Metodo Riduzione: A mezzo quartatura (UNI EN 932-2)

Protocollo RP: AG 315/2021 del 30/09/2021 - id. 1
PESO SECCO DI RIFERIMENTO 150810
VAGL!I | TRATTENUTO g | TRATTENUTO % | TRATT. CUMULATIVO | PASSANTE CARATTERISTICHE
20 0,00 0,00 0,00 100,00 |Passanteal 1.4D(125mm) | % 100,00
16 0,00 0,00 0,00 100,00 |Passante al D (8 mm) % 98,94
14 0,00 0.00 0,00 100,00 |Passante al 2 mm % 12,07
12,5 0,00 0.00 0,00 100,00 |Passante allo 0,063 mm % 042
10 0,00 0,00 0,00 100,00 PRESENZA DI MATERIE ESTRANEE
8 15,99 1.06 1,06 98,94 SECONDO D.M. 69 del 28/03/2018
6,3 501,14 3323 34,29 65,71 041 %
401,15 26,60 60,89 39,11
407,79 27,04 87,93 12,07
114,01 7.56 95,49 451
0063 | 6168 400 9958 0,42
100 oce o
20
70
#
< B0 /
g m
40
30 ! 1 L]
20
10
o b
0.01 01 1 10 100

Aparura sescci in mm

Il Técnico
Geom, Giuli6 Mosigato
ol Ao N
ITALPROVE P Ll

Frowe Materiak cn (

‘/
/
Ge.Pa.S. Srl
Via di Fioranello 170/A 00134 Roma RM - Tel. 06/71355769 — 06/71350042 - P.l. 01498991007 - C.F. 06136710586

www.gepas.eu — info@gepas.eu — gepas@arubapec.it
Cap. Soc. 46.800,00 i.v. - C.C.I.A.A. 516449/83 - Iscrizione Tribunale 4895/83




~ GEPAS

Sede Lagate: Via 2 Ficraoells 170/A Roma
Sede Inphaats: Vi dificranelo DOVA Roma

- snL

\\t

ALLEGATO N° 9

GEPAD

Rapporto di prova n®:

INTERNA

del:

MOD. 6.9 Rev.00

12 settembre 2022

Data inizio Prova: 12/09/2022

Data Fine Prova: 12/05/2022

Fornitore - GEPAS. SRL .
Nome commercisie: FILLER Designazione normativa: FILLER DI RECUPERO
Campionamento effettuato as *: CRISTIANG CAVATERRA Nasturs Aggregato: SILOCALCAREA
Luogo campionamento: SILO FILLER Posizione: COCLEA SCARICO AUTOCARRO 1 Giorno: 12/03/2022
I RESOCONTO DI PROVA DEL LABORATORIO
Analisi granulometrica
UNI EN 933-1:2012
SERIE BASE +2(mm) peso trattenuto (g} % trattenuto % pazsante Fuzo di rifenimento
315 00 0.0 100 100 100
20 0.0 00 100 100 100
16 00 0.0 100 100 100
14 00 00 100 100 100
125 00 0.0 100 100 100
10 00 00 100 100 100
8 00 00 100 100 100
6.3 00 0.0 100 100 100
4 00 0.0 100 100 100
2 00 0.0 100 100 100
1 00 0.0 100 100 100
05 00 00 100 100 100
025 235 17 98 100 95
0,125 1351 100 90 a5 S0
0,063 2643 196 80 85 80
Materiaie Recipiente del Fondo 10838
Peso Campione Umico (s} 13624
Peso Campione Essicaato (g} 13481 100,0
Umidita (g} 143 10
Fercentusie gsi Fini © 100 x P/M, 204
Valigita 1% VALIDO
0 ——e g
w an<>
L
e
£ w
2
.
E 0 Cunva gramuometica gel campicns 1
g = —  Fuzodrferimenid H
3 X
a
10
Q
Apertura setacel UNLL (mm)
Note 'l campione € stato ridetto conformemente aiila norms UNI EN 932-2
2 Per uale cei fini p i il 30 63pm sttraverso setacciatura 8 secco
v2 P =Ia mazza cel paszante che rimans nel recipiente ci fondo ed M,=is massa essiccats dells porsone di prova — n

CF. O

Nepretents nppgts noe coemuice Afte atione 21 Confoemi d del PrOcama e TELITS e CUVATANES 1 CATEON MITITRONTT 3 PROE 6 ML) 300 TS MU TErodats W-nyf-m
SEErovazicrs 154t da rame & Gumto Labocaoris Le ragitrarion] reisthe sl orowe vengzro conmarve per Sec! anil
Fine Rapporto di Prova
Mod. 6.9 REV.00 Pag.1gil

Ge.Pa.S. Srl
Via di Fioranello 170/A 00134 Roma RM - Tel. 06/7 1355769 — 06/71350042 - P.I. 01498991007 - C.F. 06136710586
www.gepas.eu — info@gepas.eu — gepas@arubapec.it
Cap. Soc. 46.800,00 i.v. - C.C.I.A.A. 516449/83 - Iscrizione Tribunale 4895/83



